Тест по теме «Высокомолекулярные вещества»
ВАРИАНТ 1

А 1.  Реакции полимеризации этилена соответствует схема

	1)
	nCH2 = CH2  (  (– CH2 – CH2 – )n

	2)
	R(  +  CH2 = CHCl  (  R – CH2 – CH(
                                                         (
                                                         Cl

	3)
	2R(  +  CH2 = CH2  (  R – CH2 – CH2 – R

	4)
	CH2 = CH2  
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  CH3 – CH3  


А 2.  Многократно повторяется в молекуле полимера 

1)  степень полимеризации

2)  мономер

           3)  молекула

            4)  структурное звено

А 3   При вулканизации каучука получают:
 1)  эбонит
3)   резину

2)   гуттаперчу
     4)   фенопласт
А 4.  Назовите синтетическое волокно

1. шерсть

2. хлопок

3. лавсан

      4.   вискоза

А 5.  Верны ли утверждения

А.  Все полимеры термопластичны

Б.   У всех полимеров  высокая  молекулярная   масса

1. верно только А

2. верно только Б 

3. верны оба утверждения

4. неверно ни одно из утверждений

А 6.  Как называется реакция, если в качестве исходных веществ берутся 2 мономера

1. гидрирование;
       в)  сополимеризация;

2. полимеризация;
                        г)   изомеризация

А 7.  Превращение стирола в полистирол относится к реакции

1. изомеризации

2. полимеризации

3. поликонденсации

4. дегидратации

А 8.  Синтетический каучук получают из бутадиена -1,3  реакцией

1. изомеризации

2. гидрогенизации

3. полимеризации 

4. поликонденсаци

 В 1  Установите соответствие между названием полимера и его формулой  
    ФОРМУЛА                                                                                    НАЗВАНИЕ ПОЛИМЕРА                                         

1.   (- СН - СН2 - )n
                  (
                  СН3
2. ( - NH - (CH2)5 – CO - ) n
3.  (- СН2 - СН2 - ) n
4.   (- СН - СН2 - )n
               (
               С6Н5
А.  полистирол                                                                               

Б.   капрон

В     СКБ

Г.    полиэтилен

Д.   ПВХ

Е.    полипропилен
         Ж.   тефлон

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


 В 2. Найдите  верные  высказывания о  каучуках
1. Все стереорегулярные
2. В природе получают из млечного сока        гевеи   
3. СКД стереорегулярного строения;
5.  СКБ получен Лебедевым

6.Можно вулканизировать

4.  Обладают  водо- и газо-    непронизаемостью

Ответ___________
Тест по теме «Высокомолекулярные вещества»

ВАРИАНТ 2

А 1.  Полипропилен получают из вещества, формула которого  

	1.
	СН2 = СН2
	3 .     СН2 =   СН – СН3

	2.
	СН ( СН
	4 .     СН2 = СН – СН3

                              (
                    СН3


А 2.  Мономером для получения искусственного каучука по способу Лебедева служит

1. бутен -2

2. этан

3. этилен       
4. бутадиен -1,3

А 3.  Степень полимеризации  –  это

1. число молекул полимера

2. число молекул мономера

3. температура плавления

4. степень превращения      мономера в полимер

А 4.  Верны ли утверждения

А. Все полимеры  получают реакцией полимеризации

Б.  Невозможно получить стереорегулярный полимер

1. верно только  А

2. верно только  Б 

3. верны оба утверждения

4. неверно ни одно из утверждений

А 5.  Получение капрона относится к  реакции 

1. изомеризации

2. полимеризации

3. поликонденсации

4. дегидратации

А 6.  Назовите синтетическое волокно

1. лен
2. капрон

3. ацетатное волокно

4. шерсть

А 7.  Способность возвращаться в исходное состояние после снятия нагрузки - это

1. термопластичность

2. пластичность

3. эластичность

4. термореактивность

А 8.  Бутадиеновый каучук (СКБ) отличается от дивинилового (СКД) тем, что:
1. СКБ стереорегулярного строения;

2. СКД стереорегулярного строения;

3. СКБ  более эластичен 

4. СКБ имеет  цис - строение.

В 1. Установите соответствие между названием полимера и его формулой  

              ФОРМУЛА                                                                   НАЗВАНИЕ ПОЛИМЕРА                                         

5.   (- СН - СН2 - )n
               (
               С6Н5

6.  (- СН - СН2 - ) n
              ( 

             Cl
3  (- СF2 – СF2 - ) n
4  ( - CН2 – СН = СН – СН2 - ) n
А.  полистирол                                                                               

Б.   капрон

                В     СКБ

Г.    полиэтилен

Д.   ПВХ

Е.    полипропилен

         Ж.   тефлон

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


 В 2. Найдите  верные  высказывания о полимерах

1. имеют высокую молекулярную массу

2. жидкости при нормальных условиях

3. полимеров в природе нет

4. не имеют строго определенной температуры плавления

5. получают из мономера

6. степень полимеризации  равна  2 

Ответ_______
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